
 

 

 
 

 
 

 

 (ISIRI12291درها و پنجره ها ) دیتول یبرا PVC-U یهالیپروف های درخواستی متقاضی برایآزمون جیگزارش نتا

                              12/70/2911: مرحله چهارم تاریخ گزارش         -تاریخ پرداخت:         ه آزمون: طبق تعرفه             هزین DLR121400                 شماره گزارش:

 27/71/2911تاریخ نامه:  19/ش/ن/2701شماره نامه:  شرکت صنایع فناور پلاستیک سپاهاننام متقاضی: 

 21/21/2919 تاریخ دریافت نمونه: -تاریخ نمونه برداری :  -نمونه برداری توسط: 

 792-99991111طبقه دوم. تلفن:  -ساختمان گاز سوزان -ذر مطهریکنارگذر خیام به سمت روگ -پل وحید -اصفهان نشانی و شماره تماس متقاضی: 

 نمونهمشخصات 

 -تعداد آزمونه:  -: یابعاد اسم درها و پنجره ها دیتول ینوع مصرف: برا

                                          -: یمحل نمونه بردار       -از لحاظ ضخامت:  یدسته بند شرکت صنایع فناورپلاستیک سپاهانکننده:  دیتول

 -: دیتول تاریخ -: یمیاقل طیکاربرد در شرارده بندی  -کد مشتری: 

 انطباق/ عدم انطباق مقادیر مجاز نتیجه آزمون شماره استاندارد شاخص اندازه گیری ردیف

2 
)پس از هوازدگی  یمصنوع یثبات رنگ پس از هوازدگ

 الف( اقلیم سخت(-سال 5معادل 
ISIRI 12292 
EN 20105 

ΔE*=0.6 

Δb*= 0.3 

ΔL*= -0.3 

Δa*= 0.4 

پس از هوازدگی 

سال:  5معادل 
ΔE*≤5 , Δb*≤3 

 منطبق

 مطابقت دارد. 21112نمونه در ردیف آزمون ثبات رنگ با استاندارد ملی  ارزیابی:

  ، انجام شده است.گیری ثبات رنگ توسط پیمانکار فرعیآزمون اندازه الف(
  

 مطلق ی:  قدرت اله هاشمیفن ریمد                سارا یوسفیکننده:  دییتا        مطلق یقدرت اله هاشم -ا نیازیمهس: کارشناس آزمون
 مریپل یمهندس یدکترا                           مریپل یمهندس ارشد کارشناس                 مریپل یمهندس یدکترا -مریپل یکارشناس ارشد مهندس       

 

  
 
 
 
 
 
 
 
         

                                            1از  1صفحه                                  .شگاهیآزما یفاقد اعتبار است مگر به طور کامل و با اجازه کتب ریتکث  باشد. یکه تحت آزمون قرار گرفته اند صادق م ییگزارش در مورد نمونه ها نیا جیتان
  بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار است                                              انجام شده است. متقاضی وسطت ینمونه بردار
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